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REVITACEL

CERTIFICADO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE 

CERTIFICATE OF 
QUALITY CONTROL

CERTIFICADO DE 
CONTROL DE CALIDAD

EMBALAGEM PACKAGING EMBALAJE

Emissão de Laudo Técnico garantindo as 
características do produto fornecido (Teor 
de Umidade, °SR e Teor de Cinzas). 

Issuance of a Technical Report 
guaranteeing the characteristics 
of the product supplied (Moisture 
Content, °SR and Ash Content).

Emisión de un Informe Técnico que 
garantice las características del 
producto suministrado (Contenido 
de Humedad, °SR y Contenido de 
Cenizas).

Folhas de Celulose acondicionadas em 
pallets de madeira podendo ser cintado 
ou não. Todo fardo/pallet acompanha 

descrição e dimensões do produto, código 

cliente.

Cellulose sheets packed in wooden 
pallets that can be strapped or not. 
Every bale/pallet comes with an

product description and dimensions, 
traceability code and customer

Láminas de celulosa embaladas en palés 

bala/palet viene con una etiqueta de 

y las dimensiones del producto, el código 

cliente.

Descrição: Celulose Sustentável de Fibra Longa obtida
através da desagregação de embalagens longa vida pré e
pós-consumo. Por se tratar da primeira reciclagem algumas 

Description: Sustainable Long Fiber Cellulose obtained through the disaggregation 

de envases de larga duración pre y post-consumo. Al tratarse del primer reciclado, 

Propriedade
Property | Propiedad

Unidade
Unit | Unidad

Tolerância
Tolerance | Tolerancia 

Valores
Values | Valores

Umidade
Humidity | Humedad %

Máximo | Maximum | Máximo 50
Máximo | Maximum | Máximo 53

PH %
Máximo | Maximum | Máximo 5
Máximo | Maximum | Máximo 7,5

Cinzas %
Máximo | Maximum | Máximo 4
Máximo | Maximum | Máximo 7

Grau Shopper
Riegler ° SR

Mínimo | Minimum | Mínimo 20
Máximo | Maximum | Máximo 24

Teor de Finos
Fines content | Contenido de

las multas
%

Mínimo | Minimum | Mínimo 23
Máximo | Maximum | Máximo 28
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